erra, Barcelona [Spain)
72 0D0

935 6720
|:|r| uscaorp o

appluscte com

www. appluscorp,com

PRODUCTO
ENSAYADO

cal Canter
 ggrtification Technologic

A

Arplus®

Certification
Technological

Center

N® 07/32304621

Ensayos iniciales para

marcado CE, segiin norma

UNE-EN 12150-2:2005

Bellaterra

CRISTALERIAS CORBALAN, S. L.
Pol. Ind. Oeste Avda. Principal parcela 26/7
46940 San Ginés (Murcia)

17 de Octubre de 2007

Vidrio de Silicato Sodocalcico de Seguridad Templado Térmicamente para ser Utilizado en Edificios y Obras de Construccion

Referencia muestra: ESPESOR ) resuLTapn| VALOR SEGUN
CARACTERISTICA ENSAYADA NORMA UNE-EN
FLOAT Gama 4-12 mm | ENSAYADO DELENSAYO| ™ot coisngs
Prestacion bajo impacto humano accidental.
a) b a=1,263¢=1,22300,p=ABoC
Ensayo Pendular a: No rompe o rompe bajo criterios a) o b)
oy ¢: No rompe o rompe bajo criterio a). Clases: A declarar por el
URNE_‘EN 1_260?i2003 3,85 MM (0_No cumple altura 190: 3=Altura 190; 2=Alturas 190 y 1(C)2 T
(Resistencia al Impacto) 450, 1=Alturas 190, 450 y 1200
B: Tipo de rotura. Si f=(A)Vidrio Recocido ;
Si j=(B)Vidrio Laminado ; Si =(C)Vidrio Templado.
Ensayo de Resistencia a
Flexion. 3.8 mm Resistencia a flexion 6,5 (N/mm°?); (menor valor) 1551 2120
UNE-EN 1288-3: 2000
Las prop. mecanicas no
Probetas sin cambian para un
Ensayo de Durabilidad envejecer 180,6 e
Térmica. 3 85 mm Resistencia a flexion o,5 (N/mm°). e p§r$<s§°c &
UNE-EN 12150-1:2000, ! = a (Valor medio) vidrio resiste repentinos
apartado 9.3 / C3331129 ropeias 151,5 cambios de temp y
envejecidas diferencias de hasta
200K
N° de Particulas Totales (menor valor) 120 240
. 4 mm
Ensayo de Fragmentacion. Longitud de Particula mas Larga (mm) (Mayor valor) 2] <100
UNE-EN 12150-1-2000, e ety o = > 40
apartado 8 N° de Particulas Totales (menor valor z
P 12 mm ——
Longitud de Particula mas Larga (mm) (Mayor)vﬁor) ] 14 <100
roifi
:chﬂ ~
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Vidrio de Silicato Sodocalcico de Seguridad Templado Térmicamente para ser Utilizado en Edificios y Obras de Construccion

ferenci . ’ VALOR SEGUN
Referencia muestra ESPESODR TR S e RESULT::[\),O NORMA UNE-EN
FLOAT Gama 15-19 mm ENSAYADO DEL ENSAYO 12150-1:2005
Prestacidn bajo impacto humano accidental.
a(B) b a=12636=12360B=ABoC
: No rompe o rompe bajo criterios a) o b)
Ensayo Pendular. " 0
) ¢: No rompe o rompe bajo criterio a). Clases: A declarar por el
UNE-EN 12600:2003 3,85 MM 15_No cumple altura 190; 3=Altura 190; 2=Alturas 190 y 1(C)2 fabsicants
(Resistencia al Impacto) 450; 1=Alturas 190, 450 y 1200
B: Tipo de rotura. Si p=(A)Vidrio Recocido ;
Si f=(B)Vidrio Laminado ; Si p=(C)Vidrio Templado.
Ensayo de Resistencia a
Flexion. 3,8 mm Resistencia a flexion 6,5 (N/mm?); (menor valor) 155,14 =120
UNE-EN 1288-3: 2000
Tas prop_mecanicas no|
Probetas sin cambian para un
Ensayo de Durabilidad envejecer 180,6 ser\m:m::ontmuc nasta
T 3 / o 2 250 °C y no son
Térmica. 385 mm Resistencia a flexion 6, (N/mm®). afectadas por T< 0°C. El
UNE-EN 12150-1:2000, : 5 b (Valor medio) vidrio resiste repentinos
apartado 9.3 / 3331129 e 151,5 cambios de temp y
envejecidas diferencias de hasta
200K
N° de Particulas Totales (menor valor) 50 =30
o 15 mm
Ensayo de Fragmentacion. Longitud de Particula mas Larga (mm) {Mayor valor) 15 <100
UNE-EN 12150-1:2000,
apartado 8 N° de Particulas Totales (menor valor) 42 230
19 mm
Longitud de Particula méas Larga (mm) (Mayor)m{lor) ] 11 <100
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